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RESUMEN

Los frutos de capulin son una fuente potencial de compuestos
bioactivos, los cuales pueden ser empleados principalmente
en la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria, la
presente investigacion tuvo como objetivo la caracterizacion
fisicoquimica de microcapsulas elaboradas con alginato de
calcio y goma arabiga como agentes encapsulantes, utilizando
extractos de pulpa de capulin obtenidos mediante tecnologias
de extraccion asistida por ultrasonido y microondas. Las
microcapsulas obtenidas se clasificaron en tres grupos:
frescas, liofilizadas y rehidratadas, cada grupo se sometié auna
caracterizacion donde se evaluaron las dimensiones, forma,
textura, color, contenido fendlico y actividad antioxidante. En
los resultados, las microcapsulas presentaron dimensiones de
1.25 £ 0.35 a 3.05 £ 0.78 mm de largo y 1.15 £ 0.07 a 2.40
+ 0.14 mm de ancho; formas esféricas e irregulares; texturas
rugosas Y lisas; colores entre rosa-amarillo-naranja y verde;
contenido fendlico promedio de 0.79 + 0.22 y de 1.23 + 0.35
mg GAE g’ dw y una actividad antioxidante de 5.47 + 0.29 y
6.23 £ 0.74 mg TE g dw. La microencapsulacion con alginato
de calcio y goma arabiga permitié preservar compuestos
bioactivos del capulin, desde el punto de vista morfoldgico,
las microcapsulas frescas presentaron formas mas definidas,
texturas lisas, colores mas agradables y saturados.

PALABRAS CLAVE:Prunus serotina, actividad
antioxidante, contenido fendlico.
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ABSTRACT

Capulin fruits are a potential bioactive compounds source that can be used mainly in the
pharmaceutical, cosmetic, and foodindustries. This study aimed to characterize the physicochemical
properties of microcapsules made with calcium alginate and gum arabic as encapsulating agents,
using capulin pulp extracts obtained through ultrasound-assisted and microwave extraction. The
microcapsules produced were categorized into three groups: fresh, freeze-dried, and rehydrated.
Each group was characterized by assessing dimensions, shape, texture, color, phenolic content,
and antioxidant activity. The results showed that the microcapsules ranged in length from 1.25 +
0.351t0 3.05 £ 0.78 mm and in width from 1.15 £ 0.07 to 2.40 + 0.14 mm; with spherical or irregular
shapes; rough or smooth textures; and colors ranging from yellow-orange-pink to green. The
average phenolic content was 0.79 + 0.22 and 1.23 £ 0.35 mg GAE g' dw, and the antioxidant
activity was 5.47 £ 0.29 and 6.23 £ 0.74 mg TE g dw. Microencapsulation using calcium alginate
and gum arabic helped preserve the bioactive compounds of the capulin fruit. Morphologically,
the fresh microcapsules showed more defined shapes, smoother textures, and more vibrant,
saturated colors.

KEY WORDS: Prunus serotina, antioxidant activity, phenolic content.

Introduccién

En el afio 2023, el Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera [SIAP] reportd una
produccion de 114.28 toneladas de capulin por el Estado de México, Puebla, Ciudad de México y
Jalisco. En los municipios de Santa Maria Citendeje y Jocotitlan (Estado de México), el capulin es
usado de forma medicinal, como combustible, forraje, y ebanisteria (Lépez et al., 2024).

Los frutos de capulin Prunus serotina subsp. capuli (Cav.) McVaugh son apreciados por
su agradable sabor, se consumen de manera fresca o en la elaboracién de conservas, tamales,
bebidas fermentadas y productos tradicionales como té medicinal (Jiménez et al., 2011; Guzman
et al., 2020). La pulpa, cascara del fruto y subproductos obtenidos de la almendra (cascara,
pasta y aceite) poseen compuestos bioactivos, entre los cuales destacan los polifenoles, que les
confieren una importante capacidad antioxidante y efectos antimicrobianos (Jiménez et al., 2011;
Luna-Vazquez et al., 2013; Gallardo et al., 2021).
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La obtencion de compuestos bioactivos se realiza empleando métodos como la extraccién
asistida por microondas (MAE) y extraccién asistida por ultrasonido (UAE), el primer método
es uno de los mas populares y rentables (Delazar et al., 2012), utiliza energia para calentar la
humedad presente en el material vegetal o en los solventes en contacto, se realiza en pocos
minutos, con un mayor rendimiento y un menor consumo de solvente, siendo amigable con el
medio ambiente (Desai et al., 2010), mientras que el segundo método (UAE) es dependiente de
la potencia ultrasonica que se aplique al medio y el tiempo de extraccion (Corona et al., 2016). La
UAE es una alternativa ecoldgica, econdmicamente viable para alimentos y productos naturales,
entre sus beneficios se encuentran la disminucién del tiempo de extracciéon y procesamiento,
asi como la cantidad de energia y solventes utilizados (Chemat et al., 2017). La mayor tasa
de extraccion generalmente se logra en los primeros minutos, que son el periodo mas rentable
(Esclapez et al., 2011).

Los polifenoles son considerados parte de los compuestos bioactivos mas potentes que
sintetizan las plantas, por su capacidad para eliminar directamente especies moleculares de
oxigeno activo y su habilidad para donar atomos de hidrégeno o electrones, ademas, muestran
una combinacion unica de actividades quimicas, bioldgicas, igual que fisiolégicas, sin embargo,
presentan una falta de estabilidad a largo plazo, lo que hace que estos compuestos naturales
sean muy sensibles a la luz y al calor. A menudo presentan una biodisponibilidad reducida,
principalmente debido a su baja solubilidad en agua (Munin & Edwards-Lévy, 2011).

Una técnica prometedora y novedosa que permite proteger a los compuestos bioactivos,
fortalecer su estabilidad oxidativa y controlar la liberacién de compuestos especificos es la
encapsulacion (Di et al., 2022). Se pueden utilizar diversos métodos de encapsulacion, ya sean
fisicos 0 quimicos, y su uso esta intrinsecamente ligado a su aplicacién (Assis et al., 2023). Entre
las multiples variaciones como aplicaciones, se encuentran la micro y nanoencapsulacion (Alu’datt
et al., 2022). Algunos parametros de calidad considerados en los métodos de encapsulacion son:
el analisis de humedad, cenizas, rendimiento, morfologia, tamafio de las microcapsulas y color
(Parra, 2010).

El desarrollo de micro o nanocapsulas cargadas con polifenoles, carotenoides, acidos
grasos, fitoesteroles, probidticos, vitaminas, minerales y péptidos bioactivos de fuentes naturales,
permiten mejorar la estabilidad, solubilidad, biodisponibilidad, las propiedades sensoriales,
retencién de propiedades bioactivas y la microestructura, la reduccién de la higroscopicidad, asi
como, un aumento de la vida util (Zabot et al., 2022). En la industria alimentaria los polifenoles
microencapsulados se utilizan como ingredientes en productos funcionales, bebidas, lacteos y
panaderia, donde por sus conservantes naturales desempefian una funcion tanto enriquecedora
como protectora, inhibiendo eficazmente el crecimiento de bacterias, mohos y levaduras
(Binkowska et al., 2024).

En la industria cosmética y farmacéutica se ha adoptado la encapsulacién de polifenoles
como una estrategia innovadora, especialmente en los sectores de los cosmeticos y nutracéuticos,
esta técnica aplicada a los polifenoles es capaz de reducir su impacto sensorial, superar la
inestabilidad, favorecer la penetracion cutanea y mejorar la flexibilidad en la formulaciéon de

Revista Bio Ciencias 13, €2024. 3



Microcéapsulas de capulin/
Microcapsules of capulin

productos cosméticos (Rispo et al., 2024).

En relaciéon con lo previamente descrito, el objetivo de esta investigacion fue realizar la
caracterizacion fisicoquimica de microcapsulas elaboradas con alginato de calcio y goma arabiga
como agentes encapsulantes, utilizando extractos de pulpa de capulin obtenidos mediante
tecnologias de extraccién asistida por ultrasonido y microondas.

Materiales y Métodos
Material vegetal

Frutos de Prunus serotina subsp. capuli (Cav.) McVaugh fueron cosechados en Barrio
Tungareo, San Felipe del Progreso, Estado de México (19° 39' 41.57" N, 19° 53’ 55.21" W),
una vez recolectados se trasladaron al laboratorio de ingenieria en industrias alimentarias del
Tecnoldgico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, donde se seleccionaron aquellos
que presentaban una coloracion de rojizo-negra, textura blanda y sin danos fisicos. Se les retird
la semilla 0 almendra y fueron lavados con agua destilada. Una parte de los frutos fue reservada
para su posterior evaluacién, y otra se sometié a un proceso de deshidratacion a 52 °C durante
20 horas con un deshidratador (CHEFMAN RJ43-ROB-5, voltaje de 110V).

Extraccidén asistida por ultrasonido y microondas

De manera separada, a 10 g de pulpa fresca y 10 g de pulpa deshidratada, se les
adicionaron 100 mL de agua destilada para ser llevadas a extracciones asistidas por ultrasonido
y microondas.

Para la UAE y MAE se empleé el método de Pinzén & Gomez (2020) con ligeras
modificaciones; en el primer caso, las muestras se sometieron a un bano de ultrasonido (110
V) en intervalos de 20 segundos, intercedidos por pausas de 40 segundos, hasta alcanzar 1 h,
una vez concluido el tiempo, los extractos acuosos se centrifugaron por 15 min a 400 rpm y los
sobrenadantes se reservaron. En el segundo método de extraccion, las muestras se colocaron
en un microondas (700 W) por 2 min, los extractos se centrifugaron por 15 min a 400 rpm y los
sobrenadantes se reservaron.

Microencapsulacién de los extractos

Se uso el método de Calero et al. (2008), con algunas modificaciones, a los sobrenadantes
obtenidos de los extractos acuosos: extracto de pulpa fresca por ultrasonido (EFU), extracto
de pulpa deshidratada por ultrasonido (EDU), extracto de pulpa fresca por microondas (EFM)
y extracto de pulpa deshidratada por microondas (EDM), se les adicionaron 2 g de alginato de
calcio - goma arabiga (3:1), la mezcla se homogeneizé y se transfirié a una jeringa desechable
(3 mL x 32 mm), esto con la intencién de generar gotas, las cuales caian sobre una solucion de
cloruro de calcio (14.60%). Una vez obtenidas las microcapsulas, estas fueron retiradas de la
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solucion, unas se reservaron en su estado original (frescas), otras mas se liofilizaron (Freezer
Dryer, EGO-FD10PT, 110/60 V) durante 24 h a -37.60 °C (liofilizadas) y, parte de las ya liofilizadas
se hidrataron (rehidratadas). Soélo a las microcapsulas frescas se les determinaron el porcentaje
de humedad, las cenizas y el rendimiento.

Determinacién del porcentaje de humedad, cenizas y rendimiento

La humedad (%), se determin6 de acuerdo a la NOM-116-SSA1-1994 con algunas
modificaciones; de 3.00 g, 1.00 g, 0.80 g, 0.70 g y 0.50 g de microcapsulas por tratamiento, se
colocaron en un horno (Marla, Mod J-01 a 220 V) a 110 °C por 2 h, posteriormente, se enfriaron
las capsulas en un desecador de vidrio y finalmente se registré el peso de cada capsula en
una balanza analitica (Eletronic Compact Scale, Mod. SF-400 C). El porcentaje de humedad se
calculé mediante la Ecuacion 1.

_ P=ry)
Ecuacién 1. {Twmedad (%) =~=—=x 100

Donde:

P,= peso de la muestra.

P, = peso del vidrio de reloj mas la muestra seca.

m = peso de la muestra.

Las cenizas (%) se calcularon conforme a la NMX-Y-362-SCFI-2019, 0.50 g de

microcapsulas de cada tratamiento, se pusieron en un horno (Marla, Mod J-01 a 220 V) a una
temperatura de 550 °C por 2 h, el calculo se hizo de acuerdo a la Ecuacion 2.

. D, —0
. Cenizas (%) ==—
Ecuacion 2. &0y

K100

Donde:

P,= peso del crisol con las cenizas.
P,= peso del crisol con la muestra.
P,= peso del crisol vacio.

El rendimiento (%) se calculé de acuerdo a Dincer & Temiz (2023); se considero el peso de
las microcapsulas frescas y las microcapsulas liofilizadas, los resultados obtenidos se reportaron
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en porcentaje, Ecuacion 3.

o g 0y — £
Ecuacién 3. tendimiente (%) = ooy ¥ 100

P_~= Peso microcapsulas frescas.
P_= Peso de microcapsulas liofilizadas.
Caracterizacion de microcapsulas frescas, liofilizadas y rehidratadas

El tamafo fue determinado con el software Imaged v1.53 (National Institutes Health,
Bethesda, MD, USA, https://imagej.nih.gov/ij/), se midi6 el largo y ancho de las microcapsulas,
los resultados se reportaron en milimetros (mm).

La forma se describié con la ayuda de un microscopio optico (Velab, stereo ve-sla), los
resultados se reportaron como esférica o irregular.

La textura se caracteriz6 a partir de la estructura externa observada en las microcapsulas,
la cual se clasificod como lisa o rugosa.

El color se midi6 en el centro de la microcapsula, con la ayuda del programa ImageJ.
Los valores reportados fueron luminosidad (L), el angulo de tono o °Hue (Ecuacién 4) y Croma
(Ecuacion 5), de acuerdo con Lancaster et al. (1997).

o _ -1
Ecuacién 4, 11ug=fan™"

Ecuacién 5. Crome = ya?+ b?
Contenido fendlico y actividad antioxidante

Se determinaron en microcapsulas liofilizadas mediante la metodologia descrita por Borras
etal. (2021). Los resultados de contenido fendlico se reportaron como miligramos equivalentes de
acido galico por g de muestra en peso seco (mg GAE g'dw), mientras que la actividad antioxidante
determinada mediante el método 2,2-difenil-1-picril-hidrazilo (DPPH), se registré en miligramos
de Trolox equivalente por g de peso seco (mg TE g'dw).

Analisis estadistico
Se aplicé un ANOVA para el analisis de resultados de porcentaje de humedad, cenizas y

tamano de las microcapsulas, en este ultimo caso, se realizé una comparacion de medias con la
prueba de Tukey (p < 0.05) en el programa estadistico Statistica v.7.1, USA.
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Resultados y Discusion
Humedad

La humedad promedio de las microcapsulas fue de 21.00%. Los valores mas altos se
observaron en las formuladas con extractos de UAE (23.00 + 6.9%) y los mas bajos en las
elaboradas con extractos de MAE (19.00 + 4.83%), no obstante, el analisis de varianza aplicado
a los datos de humedad considerando el método de extraccion, indicé que no existioé diferencia
significativa entre ambos (a= 0.05, p = 0.2907), lo cual, sugiere que la variacion observada no
puede atribuirse al procedimiento de extraccion. En contraste, Ramos et al. (2024) reportaron
valores de humedad de 7.19% a 8.17%, los cuales favorecen el almacenamiento y prolongan
la vida util de las microcapsulas. Cabe sefalar que la humedad puede estar influenciada por
la composicion quimica del material de la pared y el acondicionamiento previo del material a
encapsular (Carrillo-Navas et al., 2011; Liau et al., 2025). En el presente estudio no se consideré el
uso de un desecador para minimizar los efectos de la humedad ambiental en el acondicionamiento
previo, lo que pudo influir en los resultados obtenidos.

Cenizas

Se registré un alto contenido de cenizas en las microcapsulas (UAE= 39.25 + 5.34%,
MAE = 38.00 + 4.46%), esto se le atribuye a la presencia del 15.00% de alginato de calcio, el cual
contrasta con otros encapsulados con la misma formulacion, donde la soluciéon empleada fue del
2.00% (Viveros-Contreras et al., 2012; Sukanya et al., 2022). Asimismo, Gomez (2018) mencion6
que los encapsulados con goma arabica muestran un mayor contenido de cenizas debido a los
componentes de material inorganico que se quedan alojados entre la red que forma el polimero,
de manera analoga, el uso de alginato de calcio - goma arabica genera un efecto semejante, ya
que son biopolimeros. El analisis de varianza de los datos obtenidos de ceniza en funcion del
método de extraccion no presento diferencia significativa (a = 0.05, p = 0.1478).

Rendimiento

En promedio, el rendimiento de las microcapsulas fue de 76.00%, el porcentaje mas bajo se
present6 en la UAE (EFU= 48.50%) y el mas alto en la MAE (EDM= 91.25%). Al respecto, Paini et
al. (2015) reportaron haber obtenido un alto rendimiento en la microencapsulacion de compuestos
fendlicos (94.00%), en tanto que Enascuta et al. (2025) obtuvieron un 87.11% al encapsular
compuestos bioactivos, estos autores, mencionaron que la variacion en los rendimientos puede
atribuirse a la concentracion que existe entre el agente encapsulante y el compuesto de interés
a encapsular, ya que un incremento en dicha concentracion se refleja en un aumento de la masa
de las microcapsulas. Asimismo, el tiempo de goteo constituye un factor determinante, periodos
prolongados (30 min) tienden a reducir el rendimiento debido a la probabilidad de fusién entre
las gotas que se encuentran en la solucién. El proceso de formacion de microcapsulas también
es relevante, pues gotas de mayor tamano forman encapsulados no homogéneos, con posibles
defectos de recubrimiento que los hacen susceptibles de perder parcialmente el compuesto de
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interés.

En relacion con la influencia del método de extraccion (UAE y MAE) sobre el rendimiento
de las microcapsulas, se ha evidenciado que la técnica de MAE genera alteraciones en la
estructura superficial del material y produce particulas de menor tamafio en comparaciéon con
UAE (Hamamouche et al., 2024), lo que favorece su incorporacion a la matriz encapsulante vy,
por ende, incrementa el rendimiento. En el caso del EDM, que presentd el mayor rendimiento,
este resultado se atribuy6 a la aplicacion de MAE y deshidratacion, ya que durante el proceso
de deshidratacion se reduce significativamente el contenido de humedad y se mejoran las
propiedades de porosidad (Ali et al., 2025), permitiéndole una mayor interaccién con los agentes
encapsulantes.

Caracterizacion de microcapsulas frescas, liofilizadas y rehidratadas

En la Tabla 1 se muestran las caracteristicas de tamafio (mm), forma (esférica-irregular)
y textura (rugosa-lisa) de los tres grupos de microcapsulas (frescas, liofilizadas y rehidratadas)
obtenidas a partir de extractos de UAE y MAE. El analisis de varianza realizado para comparar
el tamano entre los tres grupos de microcapsulas mostré diferencias significativas, por lo que se
efectud una prueba de comparacion de medias, cuyos resultados indicaron que las microcapsulas
liofilizadas presentaron, en su mayoria, los menores valores de tamano.

Las microcapsulas obtenidas de extracciones por ultrasonido presentaron dimensiones
promedio a lo ancho de 1.15 + 0.07 mm en microcapsulas liofilizadas (EDU), mientras que en
microcapsulas frescas el valor promedio fue de 2.40 + 0.14 mm (EFU).

Las microcapsulas obtenidas de extracciones por microondas presentaron una dimension
alolargode 1.25+0.35 mm en microcapsulas liofilizadas (EDM) y 3.05 £ 0.78 mm en microcapsulas
rehidratadas (EFM). Los resultados en el presente trabajo se aproximan a los reportados por
Singh et al. (2010), quienes mencionaron que el tamafo de microcapsulas varia entre 50.00
pm y 2.00 mm. Por otro lado, Sanchez-Molina et al. (2018) sefialaron que las variaciones de
dimension que se puedan presentar, dependen de la proporcién entre el extracto liquido y el
material encapsulante.

Las microcapsulasfrescasformadasde extractos porultrasonido presentaronunaapariencia
definida (EFU y EDU= forma esférica y textura lisa) en comparacion con las microcapsulas frescas
constituidas de extractos por microondas (EFM y EDM= forma irregular y textura rugosa). Las
microcapsulas liofilizadas, en ambos tipos de extraccion (UAE y MAE) presentaron una forma
irregular y textura rugosa, esto concuerda con lo reportado por Trujano & Lozano (2020), quienes
mencionaron que las microcapsulas al ser sometidas a liofilizacién presentan una morfologia
irregular, lo que se le atribuye al proceso de secado debido a la sublimacion de agua que da lugar
a una textura porosa, por esta razén las microcapsulas liofilizadas presentaron formas irregulares
y con menor tamafo, lo que facilita la liberacién de sustancias activas, mejora las propiedades
de absorcion y bioadhesién, siendo favorable en areas como la medicina.
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Tabla 1. Caracterizacion de microcapsulas frescas, liofilizadas y rehidratadas.

Fresh Lyophilized Rehydrated Fresh Liophilized Rehydrated Fresh Liophilized Rehydrated
Length Width Length Width Length Width Form Texture
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
(Spherical- Irregular) (Rough- Smooth)

H+

EFU 250 + 240 + 1.60 150 + 225 + 225 +  Spherical Irregular Irregular Smooth Rough Smooth
0.282 0.142 0.14°® 0.42° 0.07 2 0.3520

EDU 270 + 235 % 166 + 115 + 245 + 190 % Spherical Irregular Irregular Smooth Rough Smooth
0422 0.492 0.07* 0.07°" 0.212 0.282

EFM 220 + 205 = 190 + 150 + 305 + 210 + lIrregular Irregular Irregular Rough Rough Smooth
042" 0.352 0.14* 0.00* 0.782 0282
265 + 220 + 125 + 130 * 230 + 205 = Smooth

0.502 0.282 0.35° 0.14°* 0.422 0212 and
EDM Irregular Irregular Irregular Rough Smooth
Rough

EFU = extracto de pulpa fresca por ultrasonido, EDU = extracto de pulpa deshidratada por ultrasonido, EFM =
extracto de pulpa fresca por microondas y EDM = extracto de pulpa deshidratada por microondas. Valores con
diferente letra en largo y ancho de cada fila (comparando microcapsulas frescas, liofilizadas y rehidratadas),
son estadisticamente diferentes, Tukey; p < 0.05. Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos de tamario,

forma y textura de las microcapsulas.

En lo referente a color, las microcapsulas frescas de UAE presentaron colores del rosa
al rojo (EFU y EDU= 19.04°Hue y 22.35°Hue), mientras que las obtenidas de MAE del naranja
al amarillo (EFM y EDM= 51.15°Hue y 55.26°Hue), los valores de Croma estuvieron entre 32.00
- 39.00 de UAE y MAE, respecto a la luminosidad los valores fueron inferiores a 32.00, siendo
EDM el mas bajo con 19.90 y EFU el mas alto con 31.80 (Figura 1). Las microcapsulas liofilizadas
de UAE mostraron una coloraciéon verde (EFU y EDU= 162.44°Hue y 175.40°Hue), en tanto que
las de MAE fueron del naranja al verde (EFM y EDM= 112.14°Hue y 43.79°Hue), los valores de
Croma oscilaron entre 21.00 - 37.00, donde MAE tuvo valores inferiores a 23.00, la luminosidad
se mantuvo entre 26.00 - 32.00, siendo EDU el menor valor con 26.96 y EFM el mayor con 31.75
(Figura 2). Las microcapsulas rehidratadas de UAE presentaron tonalidades del rosa al rojo (EFU
y EDU= 15.87°Hue y 20.56°Hue), mientras que las de MAE tendieron al color verde (EFM y
EDM= 177.71°Hue y 164.89°Hue), los valores de Croma fueron entre 12.00 - 19.00 en MAE y
entre 31.00 - 33.00 en UAE, la luminosidad oscilé entre 26-39, siendo EFU el de menor valor con
26.13 y EDM el mayor con 38.34 (Figura 3).
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En relacion con lo antes descrito, las microcapsulas frescas presentaron colores rosas
a amarillo, al ser liofilizadas las tonalidades fueron de naranja a verde y al rehidratarse las
microcapsulas de UAE volvieron a su color rosa a rojo, mientras que las de MAE presentaron
tonalidad verde, los valores de Croma fueron mayores en microcapsulas frescas y disminuyeron
con el proceso de liofilizaciéon y rehidratacion, los valores mas altos de luminosidad se presentaron
en las microcapsulas rehidratadas, lo cual puede deberse a la presencia de agua. Considerando
los parametros de color evaluados, las microcapsulas con una presentacion visualmente 6ptima
fueron las frescas EFU, por tener una coloracién mas rojiza (caracteristica de la pulpa de capulin),
mayor saturacion de color (valor de Croma) y luminosidad.

Una investigacion hecha por Dincer & Temiz (2023) en microcapsulas liofilizadas de
Pyracantha coccinea var. lalandi mencionaron que las microcapsulas presentaron valores de
°Hue= 65.85, Croma= 17.23 y L= 77.54, en comparacion a los valores aqui reportados, los *"Hue
fueron semejantes, la saturacion de color fue mayor y la luminosidad fue baja, la cual, se le puede
atribuir a la concentracion de la solucion de cloruro de calcio que se empled.

Figura 1. Distribucion de Luminosidad, °"Hue y Croma de microcapsulas frescas, obtenidas de EFU=
extracto de pulpa fresca por ultrasonido, EDU= extracto de pulpa deshidratada por ultrasonido,
EFM= extracto de pulpa fresca por microondas y EDM= extracto de pulpa deshidratada por
microondas.

Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos de color de microcapsulas frescas.
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Figura 2. Distribucion de Luminosidad, °"Hue y Croma de microcapsulas liofilizadas,
obtenidas de EFU= extracto de pulpa fresca por ultrasonido, EDU= extracto de pulpa deshidratada
por ultrasonido, EFM= extracto de pulpa fresca por microondas y EDM= extracto de pulpa
deshidratada por microondas.

Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos de color de microcapsulas liofilizadas.

Figura 3. Distribucién de Luminosidad, °Hue y Croma de microcapsulas rehidratadas,
obtenidas de EFU= extracto de pulpa fresca por ultrasonido, EDU= extracto de pulpa deshidratada
por ultrasonido, EFM= extracto de pulpa fresca por microondas y EDM= extracto de pulpa
deshidratada por microondas.

Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos de color de microcapsulas rehidratadas.

Contenido fendlico y actividad antioxidante

El contenido fendlico en las microcapsulas de UAE fue de 0.79 = 0.22 mg GAE g dw,
mientras que las obtenidas por MAE fue de 1.23 + 0.35 mg GAE g dw. Respecto a la actividad
antioxidante, las microcapsulas de UAE tuvieron 5.47 + 0.29 mg TE g'dw y 6.23+0.74 mg TE
g'dw en MAE. La actividad antioxidante de los compuestos fendlicos se ve reflejada al estabilizar
radicales libres y su grado de actividad esta relacionado con su numero de grupos hidroxilo.
El mayor contenido de fenoles y actividad antioxidante se vio en microcapsulas obtenidas por
MAE, esto se puede atribuir a las condiciones en las que se llevd a cabo la extraccion, con una
rapida generacidén de calor que provoco la ruptura de la matriz celular y mejoré la liberacion
de compuestos fendlicos (Weremfo et al., 2020). Dincer & Temiz (2023) quienes evaluaron la
cantidad de acido galico en microcapsulas liofilizadas de frutos semejantes al capulin, obtuvieron
un contenido superior (8.34 mg de GAE g dw) a lo registrado en la presente investigacion, esto
puede deberse principalmente a que son diferentes especies vegetales, al método de extraccion
de compuestos fendlicos, al agente encapsulante, pues ellos emplearon maltodextrina/ goma
arabiga, y a las condiciones de liofilizacién de las microcapsulas.

Las evaluaciones y caracterizacién de las microcapsulas obtenidas, permiten dilucidar
que existieron diferencias en cuanto a su apariencia, contenido fendlico y actividad antioxidante.
En cuanto a la presentacion, las microcapsulas no liofilizadas conservaron colores rojizos, con
mayor saturacion y luminosidad.
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Respecto al método de extraccion de los compuestos bioactivos, en este caso resultaron
favorables los de extraccion asistida por microondas. Los polimeros alginato de calcio - goma
arabica permitieron encapsular los compuestos bioactivos, sin embargo, es importante tener en
cuenta la concentracion de solucidon a emplear, pues en este caso fue elevada, lo cual pudo
posiblemente afectar la luminosidad de las microcapsulas.

Sanchez-Molina et al. (2018), mencionaron que el desarrollo de microencapsulados con
actividad antioxidante ofrece alternativas a la industria cosmética y alimentaria para generar
productos de alto valor agregado. En el sector alimentario, las microcapsulas a base de pulpa
de capulin pueden ser una opcion en el area de lacteos, panificacion y productos nutracéuticos,
pues, ademas de permitir prolongar la vida util de los productos, disminuir reacciones de oxidacion
lipidica y actuar como conservantes naturales, existe la incorporacion de antioxidantes. En el
ambito nutracéutico, las microcapsulas contribuyen a potenciar la estabilidad, biodisponibilidad
y liberaciéon controlada de ingredientes bioactivos, aumentando su eficacia fisiolégica. En la
industria cosmética, posibilitan la formulacion de productos para el cuidado de la piel o maquillajes
enriquecidos con antioxidantes.

Conclusiones

El proceso de microencapsulacién mediante alginato de calcio y goma arabiga demostré
ser una estrategia tecnoldgica eficaz para la preservacion de compuestos bioactivos. La
caracterizacion fisicoquimica de las microcapsulas evidencié la presencia de compuestos
fendlicos y actividad antioxidante, destacando las formuladas con extractos obtenidos mediante
extraccion asistida por microondas. Desde el punto de vista morfolégico, las microcapsulas
frescas presentaron formas mas definidas, texturas lisas, colores mas agradables y saturados.
Tras el proceso de liofilizacion y rehidratacion, aquellas microcapsulas que lograron recuperar
de manera mas eficiente su coloracién original fueron las elaboradas con extractos obtenidos
por ultrasonido, lo que sugiere una interaccion mas favorable entre la matriz encapsulante y los
compuestos bioactivos durante el proceso de liofilizacién, asi como en su reconstitucion.

La morfologia esféricay lisa observada en algunas microcapsulas, le confieren propiedades
tecnoldgicas relevantes como mayor estabilidad, baja permeabilidad, liberaciéon controlada de
compuestos activos y adecuada fluidez, caracteristicas que son 6ptimas para su aplicacién en
el desarrollo de farmacos de liberacion prolongada, cosméticos de accién sostenida, productos
alimentarios funcionales y diversos aditivos industriales. En contraste, las microcapsulas con
superficies rugosas y porosas favorecen una liberacién mas rapida de los compuestos y presentan
mayor capacidad de adherencia, cualidades que pueden ser aprovechadas en formulaciones
farmacéuticas de liberacion inmediata, cosméticos para el cuidado de la piel y recubrimientos
funcionales.

Finalmente, se recomienda realizar estudios complementarios orientados a identificar
los compuestos bioactivos presentes en la pulpa de capulin, asi como evaluar el desempefio de
las microcapsulas en los sectores alimentario, cosmético y farmacéutico, con el fin de validar su
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